SEINAPRAO PARANDUSLAHENDUSED

Eenduva seinaosa parandus
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Pikiseina parandus

Tsinkitud ehituskoba 8x270
s. 200

MARKUSED:

1. Olemasolevad betoonpinnad puhastatakse mdrgliivapritsiga, et pind oleks puhas ja poleks nakkumist ndrgendavaid aineid.
. Kilmumise tSttu murenenud v8i muidu ndrk betoon eemaldatakse mehaaniliselt kuni tugeva aluspinnani.

. Puhastamisega kaasnev tolm ja sete tuleb hoolikalt maha pesta vdimalikult kohe pdrast mdrgliivapritsimist.

. Lahtised armatuur— ja muud terased puhastatakse roostest vdhemalt puhtusastmeni Sa 2.

Pdrast terase puhastamist kaitstakse teras korrosioonikaitsesequga StoCrete THP kihipaksusega u 2 mm.

. Ehituskobad paigaldatakse risti praoga.

. Ehituskobad siivistada seina sisse.

. Seinapraod parandada StoCrete paranduseguga.

. Parandatud betoonpindade kaitsekatmine teha StoCryl akriilaatdispersioonvidrvidega.
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