Soojustuse paigaldus
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o 2x fassaadivarv
2x fassaadivary Mineraalkrohv
Mlneraalkrohv. . Topelt armeering
Topelt armeering 5 mm 2 m maapinnast Toublid
I;(l)ﬂr)]!ldm mineraalvillaplaat, soojusjuhtivus 150 mm mineraalvillaplaat, soojusjuhtivus
; o7 . . A<0,037W/mK; tuletundlikkus A2 vdi A1 ning
ASO’OSY.W/mK’ tuletundll_kl_<us A2 VGi Al nlng paakumistemperatuur minimaalselt 1000 °C)
paakumistemperatuur minimaalselt 1000 °C) Paigaldusliim 10 mm
i?&g&kl:ﬂﬁf/ll:amkllg r:gnda'a Aluskrunt/nakkeparandaja
P I - Olemasolev tellistest konstruktsioon
Olemasolev tellistest konstruktsioon Aluskrunt/nakkeparandaja
Paigaldusliim 10 mm
50 mm mineraalvillaplaat, soojusjuhtivus
f A<0,037W/mK; tuletundlikkus A2 v&i A1 ning
paakumistemperatuur minimaalselt 1000 °C)
¥ 430 150, S 50, ) 250 , 200 ,5 | Talblid
Topelt armeering
Mineraalkrohv
2x fassaadivarv

Soojustusplaatide vuugid ei tohi kattuda ning tuleb laduda nihkesse
ca. 0,5m. Samuti ei tohi olla nurgas pustivuuki tle 1 plaadi laiuselt.
Tadblid paigaldada igasse plaadi litumiskohta ja plaadi keskele.
Tadbel peab labima liimsegu kihti
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Liimisegu kiht tuleb paigaldada imber plaadi perimeetri ja plaadi o
keskele 2 “"patsi”’.
Liimikiht peab katma 40% plaadi pindalast.
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Markus:

1. Valisseinte mdranenud kohtades ankurdada tellistest valisvooder EJOT VSD tulbliga aluskihi kiilge, tilblid paigaldada 4 tk/m2 kohta.
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